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KATUSEEHITUSREEGLID 
Osa 4: Kivikatused 

Requirements for roof building 
Part 4: Rooftile roofs 

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2019. aasta oktoobrikuu numbris. 

1. „Eesti standardi eessõna“ 

Lisada Eesti standardi eessõnas lõigu „Standardisarja EVS 920 kuuluvad standardi osad:“ loetelu lõppu osa 5 
järgmiselt: 

Osa 5: Lamekatused. 

2. 4.2.2 „Katusemört“ 

Asendada jaotise 4.2.2 esimene lõik koos loetelupunktiga järgmiselt: 

Katusemördina tuleb kasutada lubja-tsemendi-liiva-segu vahekorras: 

— 2 osa lupja : 1 osa tsementi : 8 osa liiva. 

ICS 91.060.20; 91.200 

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele 

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises 
vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud. 

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega: 
Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee 
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