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KERAAMILISED SILLUTUSKIVID 
Nõuded ja katsemeetodid 

Clay pavers 
Requirements and test methods 

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2015. aasta juulikuu numbris. 

1 Parandus jaotises 4.2.5 „Libastumis- ja libisemiskindlus“1 

Asendada jaotise pealkiri „Libastumis- ja libisemiskindlus“ pealkirjaga „Libastumis-/libisemiskindlus“. 

2 Parandus jaotises 4.2.5.1 „Tingimused“ 

Asendada „libastumis- ja libisemiskindlus“ järgmisega: „libastumis-/libisemiskindlus“. 

3 Parandus jaotises 4.2.5.2 „Katsemeetod“ 

MÄRKUSES asendada „libastumis- ja libisemiskindlus“ järgmisega: „libastumis-/libisemiskindlus“. 

4 Parandus jaotises 4.2.5.3 „Libastumis- ja libisemiskindluse kestvus“ 

Asendada jaotise pealkiri järgmisega: „Libastumis-/libisemiskindluse kestvus“. 

Esimeses ja teises lõigus asendada kaks korda „libastumis- ja libisemiskindlus“ järgmisega:  
„libastumis-/libisemiskindlus“. 

5 Parandus jaotises C.6 „Tulemuste hindamine. Kahjustuste hindamine“ 

Esimeses ja kolmandas lõigus asendada kaks korda „tüüp 4“ järgmisega: „tüüp 6“. 

6 Parandus jaotises C.7 „Katseprotokoll“ 

Asendada teine osa joonisel C.1 järgmise joonisega: 

  

                                                             
1  EE MÄRKUS „Libastumis-/libisemiskindluse“ – ingl slip/skid resistance – slip resistance all mõeldakse vastupanu 

inimese libisemisele ning skid resistance all sõiduki libisemisele. 
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“. 

 

7 Parandus jaotises D.3 „Menetlus“ 

Asendada neljandas lõigus kaks korda „N/mm/s“ järgmisega: „N/(mm.s)“. 
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8 Parandus jaotises ZA.1 „Käsitlusala ja asjakohased omadused“ 

Tabelis ZA.1 asendada „LIBASTUMIS- JA LIBISEMISKINDLUSe mõlemad määratud kui:“ järgmisega: 
„LIBASTUMIS- JA LIBISEMISKINDLUSe mõlemad määratud kui:“2. 

Tabelis ZA.1 asendada „libastumis- ja libisemiskindlus“ järgmisega: „libastumis-/libisemiskindlus“. 

9 Parandus jaotises ZA.3 „CE-märgis“ 

Nimekirja loendipunktis e)5) asendada „libastumine ja/või libisemine, avaldatud kui: libastumis- ja 
libisemiskindlus: klass U0 kuni U3“ järgmisega: „libastumine ja/või libisemine, avaldatud kui:  
libastumis-/libisemiskindlus: klass U0 kuni U3“. 

Nimekirja loendipunktis e)7)ii) asendada „libastumis- ja libisemiskindlus“ järgmisega:  
„libastumis-/libisemiskindlus“. 

––––––––––––––––– 

ICS 93.080.20 

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele 

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises 
vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud. 

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:  
Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee 

                                                             

2  EE MÄRKUS See parandus puudutab vaid ingliskeelset teksti. 
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