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EESSÕNA 

Dokumendi (EN 590:2013+A1:2017) on koostanud tehniline komitee CEN/TC 19 „Gaseous and liquid 
fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin“, mille sekretariaati 
haldab NEN. 

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või 
jõustumisteatega hiljemalt 2017. a novembriks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad 
olema kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2017. a novembriks. 

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CEN [ja/või 
CENELEC] ei vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest. 

See dokument asendab standardit !EN 590:2013". 

See dokument sisaldab muudatust A1, mille CEN on heaks kiitnud 17.03.2017. 

Muudatusega lisatud või muudetud teksti algus ja lõpp tekstis on tähistatud sümbolitega !". 

Standard on koostatud mandaadi alusel, mille on Euroopa Standardimiskomiteele (CEN) andnud Euroopa 
Komisjon ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon [5]. 

!Arvestatud on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu kütusekvaliteedi direktiivi 98/70/EÜ [1] 
muudatustest 2003/17/EÜ [2], 2009/30/EÜ [3], 2011/63/EL [4] ja 2014/77/EL [12] tulenevaid 
nõudeid." Kõik normiviited katsemeetoditele on antud dateeritud kujul, et need oleksid vastavuses 
Euroopa Komisjoni nõuetega; koos kaasneva CEN/TC 19 kinnitusega, et viidatud uuendatud versioonid 
annavad mõõdetud suuruse ja tegeliku väärtuse vahel alati samasuguse kooskõla ja sama või suurema 
täpsuse kui varasemates versioonides (vt [4]). !Tankuritele märgitav informatsioon peab olema 
kooskõlas kütusekvaliteedi direktiivi ja alternatiivkütuste taristu direktiivi [11] nõuetega." 

Selles standardis on võrreldes eelmise väljaandega järgmised olulised tehnilised muudatused: 

— lisatud on uuendatud FAME määratlus standardi EN 14214 kohaselt; 

— arvestatud on EÜ erinõuetega, mis piiravad metüültsüklopentadienüülmangaantrikarbonüüli (MMT) 
kasutamist; 

— CFR-i mootorikatse alternatiivina on ette nähtud süttimisomaduste katse (EN 16144); 

— standardi EN ISO 3405 destillatsioonimeetodi alternatiivina on lisatud standardi EN ISO 3924 
gaasikromatograafiline simuleeritud destilleerimine; 

— väikese väävlisisalduse määramiseks on standardi EN ISO 20847 meetodi asemel ette nähtud 
täiustatud energiahajuvus-röntgenfluorestsentsanalüüs ED-XRF (EN ISO 13032). 

Lisa A on normlisa ja sisaldab andmeid katsemeetodite täpsuse kohta, mis on saadud eespool nimetatud 
tehnilise komitee CEN/TC 19 töörühmade laboritevahelistes katsetes. Paljusid sellesse standardisse 
võetud katsemeetodeid kontrolliti laboritevahelistes katsetes, et määrata nende kasutatavus ja täpsus 
segude puhul, milles oli diislikütusele lisatud 10 mahuprotsendi või rohkem erineva päritoluga 
rasvhapete metüülestreid (FAME). 

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide 
rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, endine Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariik, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, 
Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, 
Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik. 
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1 KÄSITLUSALA 

Euroopa standard sätestab turustatavale ja tarnitavale diislikütusele esitatavad nõuded ja katsemeetodid. 
Standard kehtib kütusele, mida kasutatakse kuni 7 mahu% rasvhappemetüülestreid sisaldava diislikütuse 
jaoks konstrueeritud diiselmootoriga sõidukites. 

MÄRKUS Kõnealuses Euroopa standardis kasutatakse massiosade ja mahuosade eristamiseks vastavalt tähiseid 
„% (m/m)“ ja „% (V/V)“. 

EE MÄRKUS Selles Eesti standardis kasutatakse vastavalt tähiseid „massi%“ ja „mahu%“. 

2 NORMIVIITED 

Alljärgnevalt loetletud dokumendid, mille kohta on standardis esitatud normiviited, on kas tervenisti või 
osaliselt vajalikud selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud 
väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike 
muudatustega. 

!EN 116:2015. Diesel and domestic heating fuels – Determination of cold filter plugging point – 
Stepwise cooling bath method" 

!EN 12662:2014. Liquid petroleum products – Determination of total contamination in middle 
distillates, diesel fuels and fatty acid methyl esters" 

!EN 12916:2016. Petroleum products – Determination of aromatic hydrocarbon types in middle 
distillates – High performance liquid chromatography method with refractive index detection" 

!EN 14078:2014. Liquid petroleum products – Determination of fatty acid methyl ester (FAME) 
content in middle distillates – Infrared spectrometry method" 

!EN 14214:2012+A1:2014. Liquid petroleum products – Fatty acid methyl esters (FAME) for use in 
diesel engines and heating applications – Requirements and test methods" 

!EN 15195:2014. Liquid petroleum products – Determination of ignition delay and derived cetane 
number (DCN) of middle distillate fuels by combustion in a constant volume chamber" 

!EN 15751:2014. Automotive fuels – Fatty acid methyl ester (FAME) fuel and blends with diesel fuel – 
Determination of oxidation stability by accelerated oxidation method" 

EN 16144:2012. Liquid petroleum products – Determination of ignition delay and derived cetane number 
(DCN) of middle distillate fuels – Fixed range injection period, constant volume combustion chamber 
method 

EN 16329:2013. Diesel and domestic heating fuels – Determination of cold filter plugging point – Linear 
cooling bath method 

!EN 16576:2014. Automotive fuels – Determination of manganese and iron content in diesel – 
Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) method" 

!EN 16715:2015. Liquid petroleum products – Determination of ignition delay and derived cetane 
number (DCN) of middle distillate fuels – Ignition delay and combustion delay determination using a 
constant volume combustion chamber with direct fuel injection" 

!EN 16942:2016. Fuels – Identification of vehicle compatibility – Graphical expression for consumer 
information" 
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EN 23015:1994. Petroleum products – Determination of cloud point (ISO 3015:1992) 

EN ISO 2160:1998. Petroleum products – Corrosiveness to copper – Copper strip test (ISO 2160:1998) 

!EN ISO 2719:20161. Determination of flash point – Pensky-Martens closed cup method 
(ISO 2719:2016)" 

!EN ISO 3104:19961. Petroleum products – Transparent and opaque liquids – Determination of 
kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (ISO 3104:1994)" 

EN ISO 3170:2004. Petroleum liquids – Manual sampling (ISO 3170:2004) 

!EN ISO 3171:1999. Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling (ISO 3171:1988)" 

!EN ISO 3405:20111. Petroleum products – Determination of distillation characteristics at atmospheric 
pressure (ISO 3405:2011)" 

!EN ISO 3675:19981. Crude petroleum and liquid petroleum products – Laboratory determination of 
density – Hydrometer method (ISO 3675:1998)" 

!EN ISO 3924:2016. Petroleum products – Determination of boiling range distribution – Gas 
chromatography method (ISO 3924:2016)" 

!EN ISO 4259:20061. Petroleum products – Determination and application of precision data in relation 
to methods of test (ISO 4259:2006)" 

EN ISO 4264:20072. Petroleum products – Calculation of cetane index of middle-distillate fuels by the 
four-variable equation (ISO 4264:2007) 

EN ISO 5165:19981. Petroleum products – Determination of the ignition quality of diesel fuels – Cetane 
engine method (ISO 5165:1998) 

EN ISO 6245:2002. Petroleum products – Determination of ash (ISO 6245:2001) 

!EN ISO 10370:2014. Petroleum products – Determination of carbon residue – Micro method 
(ISO 10370:2014)" 

!EN ISO 12156-1. Diesel fuel – Assessment of lubricity using the high-frequency reciprocating rig 
(HFRR) – Part 1: Test method (ISO 12156-1)" 

!EN ISO 12185:19961. Crude petroleum and petroleum products – Determination of density – 
Oscillating U-tube method (ISO 12185:1996)" 

EN ISO 12205:1996. Petroleum products – Determination of the oxidation stability of middle-distillate 
fuels (ISO 12205:1995) 

EN ISO 12937:2000. Petroleum products – Determination of water – Coulometric Karl Fischer titration 
method (ISO 12937:2000) 

EN ISO 13032:2012. Petroleum products – Determination of low concentration of sulfur in automotive 
fuels – Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometric method (ISO 13032:2012) 

                                                      

1 Uustöötlusel. 

2 Standard muutub EN ISO 4264:2007/A1:2013 tõttu. 
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EN ISO 13759:1996. Petroleum products – Determination of alkyl nitrate in diesel fuels – Spectrometric 
method (ISO 13759:1996) 

EN ISO 20846:2011. Petroleum products – Determination of sulfur content of automotive fuels – 
Ultraviolet fluorescence method (ISO 20846:2011) 

EN ISO 20884:2011. Petroleum products – Determination of sulfur content of automotive fuels – 
Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 20884:2011) 

3 PROOVIVÕTMINE 

Proovid tuleb võtta vastavalt standardile EN ISO 3170 või EN ISO 3171 ja/või rahvuslikes standardites 
või riiklikes õigusaktides diislikütuse proovivõtu kohta esitatud nõuetele. Riigisiseselt kehtestatud 
nõuded tuleb ammendavalt esitada selle standardi rahvuslikus lisas või anda viide neid sisaldavale 
dokumendile. 

Arvestades mõne selles standardis viidatud katsemeetodi tundlikkust, tuleb erilist tähelepanu pöörata 
sellele, et proovivõtunõud vastaksid kõigile selles katsemeetodi standardis sisalduvatele nõuetele. 

4 DIISLIKÜTUSE TÄHISTAMINE TANKLATES 

!Diislikütuse väljastamiseks kasutatavatele tankuritele märgitav informatsioon ja märgistuse mõõtmed 
peavad vastama standardile EN 16942." 

Märgistus peab olema selgelt nähtav, kergelt loetav ja tuleb paigaldada kõigisse punktidesse, kus 
metallilisandiga diislikütus tarbijale kättesaadavaks tehakse. Märgistusel peab kohalikus riigikeeles või -
keeltes olema tekst „Sisaldab metallilisandeid“, sõnastus täpsustakse standardi rahvuslikus lisas. 

5 NÕUDED JA KATSEMEETODID 

5.1 Värvained ja markerid 

Värvainete ja markerite kasutamine on lubatud. 

5.2 Lisandid 

5.2.1 Üldist 

Käitlusomaduste parandamiseks on lubatud kasutada lisandeid. Et sõiduomadused ei halveneks ja 
heitmed jääksid nõutavale tasemele, on soovitatav kasutada sobivas koguses selliseid kütuselisandeid, 
millel pole teadaolevalt kahjulikke kõrvalmõjusid. Kasutada võib ka muid samaväärse mõjuga tehnilisi 
lahendusi. 

MÄRKUS Seni ei ole leitud ega välja töötatud rutiinseks kontrolliks sobivaid katsemeetodeid, mis võimaldaksid 
hinnata diislikütuse kalduvust sette tekkeks. 

5.2.2 Metüültsüklopentadienüülmangaantrikarbonüül (MMT) 

!Kui kasutatakse metüültsüklopentadienüülmangaantrikarbonüüli (MMT), nõutakse kindlat märgistust 
(vt peatükk 4). MMT olemasolu piiratakse mangaanisisalduse piiramisega, nagu on esitatud tabelites 1 ja 
2." 
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