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PÕLETATUD PÕLEVKIVI PLASTITÖÖSTUSELE 
Spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid 

Burnt shale for the plastics industry 
Specifications and conformity criteria 

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2020. aasta juulikuu numbris. 

1. Standardi ingliskeelne pealkiri 

Muuta standardi ingliskeelne pealkiri järgmiselt: 

Burnt shale for the plastics industry. Specifications and conformity criteria 

2. Peatükk 2 „Normiviited“ 

Lisada loetelusse esimeseks järgmine normiviide: 

EVS-EN 196-2. Method of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement 

3. Jaotis 4.1 „Nõuded tootele“ 

Muuta tabelis 1 viide „EVS-EN 668“ järgmiselt: „EVS 668“. 

4. Jaotis 4.3 „Vastavuse hindamine“ 

Asendada loetelu neljas punkt järgmiselt: 

— nõuded, millele toode vastab (näiteks selle standardi peatükk 4.1); 

5. Jaotis 4.4 „Vastavusdeklaratsioon“ 

Asendada loetelu viies punkt järgmiselt: 

— nõuded, millele toode vastab (näiteks selle standardi peatükk 4.1); 

––––––––––––––––– 

ICS 83.040.30 

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele 

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises 
vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud. 

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:  
Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee 

file://evs.ee/Data/yhine/STANDARDIMINE/Protseduurid/Kehtivate_protseduuride_viitedokumendid/PR-31_parandus/www.evs.ee
file://evs.ee/Data/yhine/STANDARDIMINE/Protseduurid/Kehtivate_protseduuride_viitedokumendid/PR-31_parandus/info@evs.ee

	Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2020. aasta juulikuu numbris.
	–––––––––––––––––
	ICS 83.040.30

