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Textiles - Tests for colour fastness - Part E06: Colour fastness to spotting:
Alkali (ISO 105-E06:2006)

Textiles - Essais de solidité des teintures -
Partie E06: Solidité des teintures aux

alcalis (ISO 105-E06:2006)

Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil
E06: Farbechtheit gegen Flecken: Alkali

(ISO 105-E06:2006)

This corrigendum becomes effective on 24 January 2007 for incorporation in the three official
language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 24 janvier 2007 pour incorporation dans les trois versions
linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 24.Januar 2007 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der
EN in Kraft.
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English version 
 
The superseding note shall read: 
 
On the title page 
Supersedes EN ISO 105-E06:1997 
 
In the foreword 
This document supersedes EN ISO 105-E06:1997. 
 
 
 
 
 

Version française 
 
La mention de remplacement doit être modifiée comme suit: 
 
Sur la page de titre 
Remplace EN ISO 105-E06:1997 
 
Dans l’avant-propos 
Le présent document remplace l' EN ISO 105-E06:1997. 
 
 
 
 
 

Deutsche Fassung 
 
Der Ersatzvermerk muss wie folgt modifiziert werden:  
 
Auf der Titelseite: 
Ersatz für EN ISO 105-E06:1997 
 
Im Vorwort 
Dieses Dokument ersetzt EN ISO 105-E06:1997. 


