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EVS-EN 635-1:1999

EESTI STANDARDI EESSONA

Kiesolev Eesti standard on Euroopa standardi EN 635-1:1994 “Plywood -
Classification by surface appearance — Part 1: General” ingliskeelse teksti ekvi-
valentne tolge eesti keelde.

Euroopa standardi tolkis AS Viisnurk kvaliteedijuht Jaanus Vent.
Standardi erialase terminoloogia koosk®olastas ekspertkomisjon koosseisus:
Rein Reiska - (TTU)
Aadu Sillajoe - (AS Nava)
Heino Pork - (AS TVMK)
Rein Kull - (Eesti Keele Instituut)

Standardi kavandi kiitis heaks ja esitas Standardiametile vastuvdtmiseks modbli
standardimise tehniline komitee EVS/TK 6.

Euroopa standard EN 635-1:1994 on kasutusele vdetud Eesti standardina
EVS-EN 635-1:1999, mis on kinnitatud Standardiameti kiskkirjaga 26.10.1999 nr 55.

Registrisse kantud 26.10.1999 nr 1770.

This standard contains an Estonian translation of the English version of the European
Standard EN 635-1:1994 “Plywood — Classification by surface appearance — Part 1:
General”.
The European Standard EN 635-1:1994 has the status of an Estonian national
standard.

© Kirjastamis- ja paljundusdigus kuulub Eesti Standardiametile



EUROOPA STANDARD EN 635-1:1994
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM December 1994

ICS 79.060.10

Descriptors: Wooden boards, plywood, classification, appearance, defects

English version

Plywood
Classification by surface appearance
Part 1: General

Contreplaqué - Classification selon l'aspect des Sperrholz - Klassifizierung nach dem Aussehen der
faces - Partie 1: Géneralités Oberflache - Teil 1: Allgemeines

This European Standard was approved by CEN on 1994-12-05. CEN members are bound to
comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving
this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be
obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version
in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its
own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official
versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Denmark, Finland,

France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway,
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

CEN

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europaisches Komitee flr Normung

Central Secretariat: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

© 1994 Copyright reserved to all CEN members Ref. No. EN 635-1:1994 E
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EVS-EN 635-1:1999

EESSONA

Kidesoleva Euroopa standardi valmistas ette Tehnilise Komitee CEN/TC 112
“Puitplaadid” (sekretariaat asub Saksamaal) t66grupp 2 “Kihtpuit” (sekretariaat asub
Prantsusmaal).

Kiesolev standard on iiks osa vineeri ndudeid miiratlevast standardisarjast. Selle
sarja teised osad on loetletud standardi jaotises 2 ja lisas A.

Tekst baseerub Euroopa osavotul viljatdotatud standardil ISO 2426.
Ukski olemasolev Euroopa standard ei ole kidesolevaga asendatud.

Kiesolevale Euroopa standardile tuleb anda rahvusstandardi staatus kas identse tdlke
vOi joustumisteate avaldamisega hiljemalt juuniks 1995 ning sellega vastuolus olevad
rahvusstandardid peavad olema kehtetuks tunnistatud samuti hiljemalt juuniks 1995.

Vastavalt CEN/CENELEC-i sisereeglitele peavad kiesoleva Euroopa standardi
kasutusele vétma jiargmiste riikide rahvuslikud standardiorganisatsioonid: Austria,
Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Norra,
Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Sveits, Taani ja Uhendkunin griik.



EESTI STANDARD EVS-EN 635-1:1999

VINEER. LIIGITUS PINNA KVALITEEDI JARGI
Osa 1: Uldist

Plywood. Classification by surface appearance
Part 1: General

Kiesolev standard on ekvivalentne This standard is equivalent with

EN 635-1:1994-ga ja see on viilja antud EN 635-1:1994. The standard is

CEN:-i loal. published with permission of CEN.

Euroopa standard EN 635-1:1994 on The European Standard EN 635-1:1994

voetud kasutusele Eesti standardina has the status of an Estonian national
standard

Tolgendamise erimeelsuste korral on In case of interpretation disputes the

kehtiv ingliskeelne tekst English text applies

1 KASITLUSALA

Kiesolev osa standardist EN 635 méiratleb iildised reeglid vineeri liigitamiseks pinna
kvaliteedi jirgi.

Antud standard ei kehti pealistatud vineeri kohta.

2 NORMATIIVVIITED

Kiesolev standard sisaldab dateeritud ja dateerimata viidete abil muude viiljaannete
siitteid. Need normatiivviited on osundatud teksti sobivates kohtades ning viljaanded on
loetletud allpool. Dateeritud viidete hilisemad muudatused ja uued viljaanded
rakenduvad selles standardis ainult muudatuste ja uusviljaande kaudu. Dateerimata
viited rakenduvad viimase viiljaande kohaselt.

EN 635-2 Plywood - Classification by surface appearance — Part 2: Hardwood

EN 635-3 Plywood — Classification by surface appearance — Part 3: Softwood

Eesti Standardiamet Ametlik viljaanne




