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Standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele  

 

 
Käesolev Eesti standard EVS-EN 933-
7:2001 sisaldab Euroopa standardi EN 
933-7:1998 ingliskeelset teksti. 

This Estonian standard EVS-EN 933-
7:2001 consists of the English text of the 
European standard EN 933-7:1998. 

 
Käesolev dokument on jõustatud 
18.05.2001 ja selle kohta on avaldatud 
teade Eesti standardiorganisatsiooni 
ametlikus väljaandes. 

 
This document is endorsed on 18.05.2001 
with the notification being published in the 
official publication of the Estonian national 
standardisation organisation. 

 
Standard on kättesaadav Eesti 
standardiorganisatsioonist. 

 
The standard is available from Estonian 
standardisation organisation. 

 
 
Käsitlusala: 
Käesolev Euroopa standard määrab 
kindlaks meetodi purusisalduse protsendi 
määramiseks jämedas aines. Standard 
kehtib kruusa või segatud aine kohta, mis 
sisaldab kruusa. Käesolevas Euroopa 
standardi osas kindlaks määratud 
testimismeetod kehtib nende osakeste 
fraktsiooni kohta, mille mõõtmed on di/Di, 
kus Di on väiksem või võrdne 63 mm ja di 
on suurem või võrdne 4 mm. MÄRKUS. 
Ainetele osakeste mõõduga D rohkem kui 
63 mm ja/või d vähem kui 4 mm võib testi 
teha osakeste fraktsiooniga di/Di, kus Di 
on väiksem või võrdne 63 mm ja di on 
suurem või võrdne 4 mm. 

Scope: 
 

 

ICS 91.100.15 

Võtmesõnad: ained, geomeetrilised omadused, kindlaksmääramine, kruus, protsent, 
testimine 
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English version

ICS 91.100.20

Descriptors: Aggregates, testing, shell content.
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Essais pour déterminer les propriétés
géométriques des granulats – Partie 7:
Détermination de la teneur en éléments
coquilliers – Pourcentage des coquilles
dans les gravillons

Prüfverfahren für geometrische
Eigenschaften von Gesteins-
körnungen – Teil 7: Bestimmung des
Muschelschalengehaltes – Prozent-
satz von Muschelschalen in groben
Gesteinskörnungen

This European Standard was approved by CEN on 1998-02-15.
CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations
which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a
national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national stand-
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member.
The European Standards exist in three official versions (English, French, German).
A version in any other language made by translation under the responsibility of a
CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the
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