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Standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele  

 

 
Käesolev Eesti standard EVS-EN ISO 
13919-1:1999 sisaldab Euroopa standardi 
EN ISO 13919-1:1996 ingliskeelset teksti. 

This Estonian standard EVS-EN ISO 
13919-1:1999 consists of the English text 
of the European standard EN ISO 13919-
1:1996. 

 
Käesolev dokument on jõustatud 
23.11.1999 ja selle kohta on avaldatud 
teade Eesti standardiorganisatsiooni 
ametlikus väljaandes. 

 
This document is endorsed on 23.11.1999 
with the notification being published in the 
official publication of the Estonian national 
standardisation organisation. 

 
Standard on kättesaadav Eesti 
standardiorganisatsioonist. 

 
The standard is available from Estonian 
standardisation organisation. 

 
 
Käsitlusala: 
Käesolev standard annab juhiseid terase 
elektron- ja laserkiirkeevitatud liidete 
kvaliteeditasemete määramiseks 
keevitusvigade järgi. Esitatud on kolm 
taset, mida on võimalik kasutada väga 
erinevate keevistoodete korral. Need 
tasemed kehtivad tööstuslike toodete 
valmistamiskvaliteedi kohta, mitte aga 
kasutuseesmärgile vastavuse kohta. 
Käesolevat standardit rakendatakse 
elektron- ja laserkiirkeevitamise korral 
järgmistel juhtudel: mittelegeer- ja 
legeerterased; - kõik keevisõmbluste 
tüübid, kus on kasutatud lisametalli traate; 
- 0,5 mm või paksemad materjalid. 

Scope: 
 

 

ICS 25.160.40 

Võtmesõnad: defektid, elekterkeevitus, elektronkiirkeevitus, keevisliited, keevitus, 
keevitusvead, klassifikatsioon, kvaliteediklassid, sulakeevitus, terased 
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