
                       

 

 

 
EESTI STANDARDIKESKUS 

 
 

EESTI STANDARD EVS-EN 10016-3:1999
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mittelegeerterasest varras tõmbamiseks 
ja/või valtsimiseks. Osa 3: Erinõuded 
keevterasest ja keevterase 
asendusterasest, s.o 
madalsüsinikterasest varraste kohta 
 
 
 

Non-alloy steel rod for drawing and/or cold rolling -  
Part 3: Specific requirements for rimmed and 
rimmed substitute low carbon steel rod 
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Käesolev Eesti standard EVS-EN 10016-
3:1999 sisaldab Euroopa standardi EN 
10016-3:1994 ingliskeelset teksti. 

This Estonian standard EVS-EN 10016-
3:1999 consists of the English text of the 
European standard EN 10016-3:1994. 

 
Käesolev dokument on jõustatud 
23.11.1999 ja selle kohta on avaldatud 
teade Eesti standardiorganisatsiooni 
ametlikus väljaandes. 

 
This document is endorsed on 23.11.1999 
with the notification being published in the 
official publication of the Estonian national 
standardisation organisation. 

 
Standard on kättesaadav Eesti 
standardiorganisatsioonist. 

 
The standard is available from Estonian 
standardisation organisation. 

 
 
Käsitlusala: 
See Euroopa standardi osa kehtib vähese 
ränisisaldusega madalsüsinikkeevterasest 
ja keevterast asendavast suure 
plastsusega terasest tehtud varraste 
kohta, mis on mõeldud tõmbamiseks 
ja/või külmvaltsimiseks. 

Scope: 
 

 

ICS 77.140.60 

Võtmesõnad: defektid, keemiline koostis, keevterased, kontroll, kvaliteet, 
külmvaltsimine, madalsüsinikterased, margid, mehaanilised omadused, 
mittelegeerterased, raud- ja terastooted, traadi tõmbamine, valtsitud pooltoode 
(peenike täitevarb) 
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