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� Euroopa standardi EN ISO 3834-5:2005 ja selle paranduse AC:2008 sisu poolest identne tõlge eesti keelde 

ja sellel on sama staatus mis jõustumisteate meetodil vastuvõetud originaalversioonil. 

Tõlgenduserimeelsuste korral tuleb lähtuda ametlikes keeltes avaldatud tekstidest; 

� jõustunud Eesti standardina inglise keeles märtsis 2006;  

� eesti keeles avaldatud sellekohase teate ilmumisega EVS Teataja 2011. aasta detsembrikuu numbris. 

Standardi on tõlkinud Andres Laansoo, standardi on heaks kiitnud tehniline komitee EVS/TK 41 �Keevitamine�.  

Standardi tõlke koostamise ettepaneku on esitanud EVS/TK 41, standardi tõlkimist on korraldanud Eesti 
Standardikeskus ning rahastanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.  

Standard ISO 3834 koosneb järgmistest osadest üldnimetuse �Keevituse kvaliteedinõuded metallide 

sulakeevitusel� all: 

� Osa 1: Sobiva kvaliteedinõuete taseme valiku kriteeriumid  

� Osa 2: Laialdased kvaliteedinõuded 

� Osa 3: Standardsed kvaliteedinõuded 

� Osa 4: Elementaarsed kvaliteedinõuded 

� Osa 5: Dokumendid, mis on vajalikud kvaliteedinõuete vastavushindamiseks standardi ISO 3834-2, ISO 
3834-3 või ISO 3834-4 järgi 
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Osa 6: Juhised ISO 3834 evitamiseks� (�Quality requirements for fusion welding of metallic materials � Part 6: Guidance on 
implementing ISO 3834�).  
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Euroopa standardimisorganisatsioonid on teinud Euroopa 
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kättesaadavaks 15.12.2005. 
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as the official versions. 
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EESSÕNA 

Dokumendi (EN ISO 3834-5:2005) on koostanud tehniline komitee ISO/TC 44 �Keevitus ja külgnevad 

protsessid� koostöös tehnilise komiteega CEN/TC 121 �Keevitus�, mille sekretariaati haldab DIN. 

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või 

jõustumisteatega hiljemalt 2006. a juuniks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad olema 
kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2006. a juuniks. 

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide rahvuslikud 

standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, 

Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, 

Soome, �veits, Taani, T�ehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik. 

Jõustumisteade 

CEN on standardi ISO 3834-5:2005 teksti ilma ühegi muutuseta üle võtnud standardina EN ISO 3834-5:2005. 
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1 KÄSITLUSALA 

Standardi ISO 3834 see osa määratleb dokumendid, mis on vajalikud kvaliteedinõuete vastavushindamiseks 

standardi ISO 3834-2, ISO 3834-3 või ISO 3834-4 järgi. Seda võib kasutada ainult koos standardiga ISO 3834-2, 
ISO 3834-3 või ISO 3834-4. 

2 DOKUMENDID, MIS ON VAJALIKUD KVALITEEDINÕUETE VASTAVUS-
HINDAMISEKS STANDARDI ISO 3834-2, ISO 3834-3 VÕI ISO 3834-4 JÄRGI 

2.1 Üldist 

Kvaliteedinõuete vastavust standardile ISO 3834-2, ISO 3834-3 või ISO 3834-4 tuleb tootjal kinnitada 
vastavuses ühega või rohkematega alljärgnevaist: 

a) omaks võttes jaotises 2.2 loetletud ISO standardeid; 

b) omaks võttes teisi jaotises 2.2 loetletud ISO standarditele võrdväärseid tehnilisi tingimusi; 

c) omaks võttes erinevaid toetavad standardeid, kui need on nõutud tootja kasutatud rakendus-
 standardites. 

Juhul, kui kasutatakse jaotises 2.2 loetletust erinevaid standardeid, on tehniliselt võrdväärsete tingimuste 
esitamine tootja kohustus. Hindamisjärgsed sõltumatute sertifitseerimisasutuste välja antavad sertifikaadid või 

tootja kinnitused ISO 3834 mis tahes osale vastavuse kohta peavad selgelt välja tooma tootja kasutatud 

dokumentatsiooni.  

2.2 ISO standardid 

Jaotises 2.1 nimetatud ISO dokumendid on vajalikud standardi ISO 3834-2, ISO 3834-3 või ISO 3834-4 
rakendamiseks. Kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega. 

ISO 9606-1. Approval testing of welders � Fusion welding � Part 1: Steels 

ISO 9606-2. Qualification test of welders � Fusion welding � Part 2: Aluminium and aluminium alloys 

ISO 9606-3. Approval testing of welders � Fusion welding � Part 3: Copper and copper alloys 

ISO 9606-4. Approval testing of welders � Fusion welding � Part 4: Nickel and nickel alloys 

ISO 9606-5. Approval testing of welders � Fusion welding � Part 5: Titanium and titanium alloys, zirconium 
and zirconium alloys 

ISO 9712. Non-destructive testing � Qualification and certification of personnel 

ISO 13916. Welding � Guidance on the measurement of preheating temperature, interpass temperature and 
preheat maintenance temperature 

ISO 14555. Welding � Arc stud welding of metallic materials 

ISO 14731. Welding coordination � Tasks and responsibilities 

ISO 14732. Welding personnel � Approval testing of welding operators for fusion welding and of resistance 
weld setters for fully mechanized and automatic welding of metallic materials 

ISO 15607. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials � General rules 

ISO 15609-1. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials � Welding procedure 
specification � Part 1: Arc welding 
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