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4

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MÉTHODES D'ESSAI POUR LA MESURE DES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
DES MATIÈRES DE BALAIS POUR MACHINES ÉLECTRIQUES

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes
où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la C E I et la règle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente recommandation a été établie par le Sous-Comité 2F: Dimensions des balais de charbon,
des porte-balais, des collecteurs et des bagues, du Comité d'Etudes N o 2 de la CEI: Machines tournantes.

Un premier projet fut discuté lors des réunions tenues à New Delhi en 1960, à Bucarest en 1962, à
Aix-les-Bains en 1964, à Tokyo en 1965, à Baden-Baden en 1967, à Londres en 1968 et à Washington
en 1970. A la suite de cette dernière réunion, un projet révisé fut soumis à l'approbation des Comités
nationaux suivant la Règle des Six Mois en février 1971.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud
	

Inde
Allemagne 	 Israël
Australie 	 Japon
Autriche 	 Pays-Bas
Belgique 	 Pologne
Corée (République 	 Portugal

démocratique populaire de)
	

Royaume-Uni
Danemark
	

Suède
Etats-Unis d'Amérique 	 Suisse
Finlande 	 Turquie
France 	 Union des Républiques
Hongrie 	 Socialistes Soviétiques
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TEST PROCEDURES FOR DETERMINING PHYSICAL PROPERTIES
OF BRUSH MATERIALS FOR ELECTRICAL MACHINES

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for inte rnational use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) In order to promote international unification, the I EC expresses the wish that all National Committees should adopt
the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence
between the IEC recommendations and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly
indicated in the latter.

PREFACE

This recommendation has been prepared by Sub-Committee 2F: Dimensions of carbon brushes, brush-
holders, commutators and slip-rings, of IEC Technical Committee No. 2: Rotating Machinery.

A first draft was discussed at the meetings held in New Delhi in 1960, in Bucharest in 1962, in Aix-
les-Bains in 1964, in Tokyo in 1965, in Baden-Baden in 1967, in London in 1968 and in Washington
in 1970. As a result of this latter meeting, a revised draft was submitted to the National Committees for
approval under the Six Months' Rule in February 1971.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia 	 Netherlands
Austria 	 Poland
Belgium	 Portugal
Denmark 	 South Africa
Finland	 Sweden
France 	 Switzerland
Germany 	 Turkey
Hungary 	 Union of Soviet
India	 Socialist Republics
Israel 	 United Kingdom
Japan 	 United States
Korea (Democratic People's 	 of America

Republic of)
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MÉTHODES D'ESSAI POUR LA MESURE DES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
DES MATIÈRES DE BALAIS POUR MACHINES ÉLECTRIQUES

101. Objet

Les propriétés déterminées par ces essais caractérisent les matières mêmes des balais et non leur
fonctionnement sur une machine électrique.

Les valeurs des propriétés physiques publiées dans les catalogues, etc., doivent être déterminées
à partir des méthodes expérimentales décrites dans les présentes recommandations.

Le but des différentes sections de cet ensemble de recommandations est de fournir des méthodes
normalisées pour la détermination des propriétés suivantes, caractérisant les matières de balais:

— Masse volumique et porosité;
— Dureté;
— Résistivité;
— Résistance à la flexion;
— Taux de cendres.

Certaines méthodes expérimentales conviennent pour le contrôle de la qualité de la production,
d'autres seulement pour des recherches plus poussées, utilisant des techniques de laboratoire
précises.

Il faut se rappeler que les matières de balais sont généralement fragiles et poreuses et que, par
conséquent, il n'est pas surprenant que leurs propriétés physiques varient beaucoup plus que les
propriétés correspondantes des métaux.

Les éprouvettes utilisées pour ces essais doivent être représentatives du lot de matière contrôlé,
en utilisant une procédure ou une technique de prélèvement d'éprouvettes reconnue et/ou approuvée.

102. Eprouvette

Certaines propriétés doivent être déterminées sur une éprouvette normalisée ayant les dimensions
indiquées ci-dessous. Lorsqu'on découpe l'éprouvette dans le bloc de matière, il est nécessaire
(afin d'obtenir une valeur correcte lorsqu'on mesure la dureté et la résistance à la flexion) que les
dimensions (voir les figures 1 et 2) — épaisseur p, largeur w et longueur 1 — aient une position
bien déterminée par rapport à la direction de compression ou à l'axe d'extrusion. La longueur 1
doit être perpendiculaire à la direction de compression des plaques comprimées et parallèle à
l'axe d'extrusion des blocs extrudés. Lorsqu'il s'agit de matières de structure laminée, l'épaisseur p
doit être perpendiculaire au laminage (parallèle à la direction de compression).

Les dimensions p x w x 1 de l'éprouvette normalisée doivent être les suivantes:

10x10x64mm;
ou
4x8x32 mm.

Lorsque c'est possible, une éprouvette peut être découpée dans un balai usiné.
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TEST PROCEDURES FOR DETERMINING PHYSICAL PROPERTIES
OF BRUSH MATERIALS FOR ELECTRICAL MACHINES

101. Scope

The properties determined by these tests are inherent in the brush materials themselves as distinct
from performance characteristics in operation on electrical equipment.

Values of physical properties published in catalogues, etc., shall be based upon test methods,
given in these recommendations.

The purpose of the different sections in these recommendations is to provide a uniform procedure
for determining the following properties of brush materials:

Density and porosity;
Hardness;
Resistivity;
Transverse strength;

— Ash content.

Some test methods are suitable for use in production quality control, others only for more
thorough investigations, using precise laboratory techniques.

It should be kept in mind that since brush materials are generally brittle, porous materials, it is
reasonable that their properties vary much more than the same properties in metals.

Samples used for these tests must be representative of the batch of material involved using a
recognized and/or agreed sampling procedure or technique.

102. Test specimen

Some of the properties are to be determined on a standard test specimen (sample) with dimensions
as given below. When the test specimen is cut from brush block material, it is necessary (in order
to obtain a correct value when measuring the hardness and the transverse strength) that the dimen-
sions (see figures 1 and 2) — thickness p, width w and length 1— have a definite relation to the
direction of pressing pressure or axis of extrusion. The length 1 must be perpendicular to the direction
of compression for pressed blocks and must be along the axis of extrusion for extruded blocks.
On brush material of laminated structure, the thickness p must be perpendicular to the lamination
(parallel to the direction of compression).

The dimensions p x w x l of the standard test specimen should be:

10x10x64mm;
or
4x8x32mm.

Where practicable, a test specimen may be cut from a manufactured brush.
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