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PARANDUS EVS-EN 1338:2003+AC:2006/AC:2024 
BETOONIST SILLUTUSKIVID 
Nõuded ja katsemeetodid 
 
Concrete paving blocks 
Requirements and test methods 
 

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2024. aasta juunikuu numbris. 

 

Tabel 5 – Kulumiskindluse klassid 

Asendada tabel 5 klassid järgmiselt: 

Klass Tähis Nõuded 

Määratud lisas G kirjeldatud 
katsemeetodiga 

Määratud lisas H kirjeldatud 
alternatiivse katsemeetodiga 

1 
3 
4 

F 
H 
I 

Nõuet ei esitata 
≤ 23 mm 
≤ 20 mm 

Nõuet ei esitata 
≤ 20 000 mm3/5 000 mm2 

≤ 18 000 mm3/5 000 mm2 

––––––––––––––––– 

 
ICS 93.080.20 

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele 

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis 
või millisel teel ilma Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kirjaliku loata on keelatud. 

Kui Teil on küsimusi standardite autoriõiguse kaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega: 
Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee 

http://www.evs.ee/
mailto:info@evs.ee
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