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EUROOPA EESSÕNA 

Dokumendi (EN 12004-2:2017) on koostanud tehniline komitee CEN/TC 67 „Ceramic tiles“, mille 
sekretariaati haldab UNI.  

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või 
jõustumisteatega hiljemalt 2017. a augustiks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad 
olema kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2017. a augustiks. 

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et dokumendi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CEN ei 
vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest.  

See dokument asendab standardeid EN 1308:2007, EN 1323:2007, EN 1324:2007, EN 1346:2007,  
EN 1348:2007, EN 12002:2008, EN 12003:2008. 

Standard EN 12004 „Adhesive for tiles“ koosneb järgmistest osadest: 

— Part 1: Requirements, evaluation of conformity, classification and designation; 

— Part 2: Test methods. 

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide 
rahvuslikud standardimisorganisatsioonid:, Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, endine Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariik, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, 
Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, 
Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik. 
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1 KÄSITLUSALA 

See Euroopa standard määrab kindlaks meetodid keraamiliste plaatide sise- ja välispaigaldamisel 
kasutatavate segude ja liimide omaduste määramiseks. 

See Euroopa standard ei sisalda toimivusnõudeid ega soovitusi keraamiliste plaatide kavandamiseks ja 
paigaldamiseks. 

Kirjeldatakse järgmisi katsemeetodeid: 

— paigaldatavusaja määramine (8.1); 

— nihke määramine (8.2); 

— tsemendisegude tõmbenakketugevuse määramine (8.3); 

— dispersioonliimide nihkenakketugevuse määramine (8.4); 

— reaktsioonvaikliimide nihkenakketugevuse määramine (8.5); 

— tsemendisegude põikdeformatsiooni määramine (8.6). 

MÄRKUS Keraamiliste plaatide paigaldamiseks kasutatavaid segusid ja liime võib kasutada ka teiste 
plaaditüüpide puhul (looduslikud ja tehiskivid jne), kui see neid kive ei kahjusta. 

HOIATUS! See Euroopa standard võib hõlmata ohtlikke materjale ja toiminguid. Seda standardit 
kasutavad isikud peaksid tundma tavapärast laboripraktikat. See Euroopa standard ei käsitle kõiki 
selle kasutamisega seotud ohutusprobleeme, kui neid on. Kasutaja vastutab asjakohaste ohutus- ja 
tervishoiutavade kehtestamise ning kõigi Euroopa ja riiklike regulatiivsete tingimuste järgimise 
eest. 

2 NORMIVIITED 

Allpool nimetatud dokumentidele on tekstis viidatud selliselt, et nende sisu kujutab endast kas osaliselt või 
tervenisti selle dokumendi nõudeid. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. 
Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega. 

EN 196-1:2016. Methods of testing cement — Part 1: Determination of strength 

EN 459-2. Building lime - Part 2: Test methods 

EN 1067. Adhesives - Examination and preparation of samples for testing 

EN 12004-1. Adhesives for ceramic tiles - Part 1: Requirements, assessment and verification of constancy 
of performance, classification and marking 

EN 14411. Ceramic tiles - Definition, classification, characteristics, assessment and verification of 
constancy of performance and marking 

EN ISO 15605. Adhesives - Sampling (ISO 15605) 

3 KATSEKEHADE VÕTMINE 

Näidiseks võtke vähemalt 2 kg segu või liimi standardite EN ISO 15605 ja EN 1067 kohaselt. 
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